Powioki metalowe mozna uzyskiwac przez:
o Natryskiwanie ptynnym metalem,

» ocynkowanie — pokrycie powfoka cynkowag powierzchni przedmiotu,
» zanurzanie w ciekiym metalu,

 platerowanie — nakiadanie warstwy metalu za pomocg walcowania
na goraco.

Powtoki niemetalowe mozna uzyskiwac przez:
» malowanie emaliami,

» pokrywanie powtokami, ktore nie ulegajg korozji.

WIiC en e

TwOj rower jest wykonany z metalowych czesci. Napisz, w jaki spo-
sOb zostatl on fabrycznie zabezpieczony przed korozja. Zastanow sie,
jak ty sam mozesz poddac rower konserwacji i zabezpieczy¢ czesci
metalowe. Zapisz swoje propozycje.





