5. Korozja metali

Korozja to stopniowe niszczenie powioki przedmiotow wykonanych
z metali lub z ich stopow, zachodzace pod wplywem czynnikdw atmos-
ferycznych, takich jak deszcz, snieg, mroz. Do korozji dochodzi naj-
pierw na powierzchni przedmiotu, a nastepnie — wewnatrz. Proces ten
powoduje ostabienie konstrukcji przedmiotu, a nawet jego trwate znisz-
Czenie. OdpornosC na korozje to wazna cecha materiatdw, poniewaz
urzadzenia i konstrukcje wykonane z metalu czesto majg kontakt
Z czynnikami wywofujgcymi korozje.

W wyniku korozji zelaza i jego stopow powstaje rdza. Jest to krucha,
porowata warstwa barwy rudobrazowej. Tworzy sie w wyniku reakcji ze-
laza z kwasnym deszczem lub z tlenem zawartym w powietrzu, wodzie.
Zjawisko takie nazywamy utlenianiem sie metali. Wszystkie metale
z wyjatkiem zfota, srebra, platyny, rteci i czesciowo miedzi ulegaja ko-
rozji pod wptywem dziatania czynnikbw atmosferycznych.

Korozja moze byc:
« warstwowa — na catej powierzchni przedmiotu,
» punktowa — w kilku migjscach przedmiotu.

Korozja warstwowa Korozja punktowa






